Die moderne Architektur
zeichnet sich durch eine
klare, einfache Formenspra-
che aus. Dementsprechend
haben auch viele Gestal-
tungselemente fiir den
Aussenraum eine Anpas-
sung erfahren. Wie das Bei-
spiel des Betonpflaster-
steins zeigt, ging die
Reduktion auf eine einfache
Form oft zulasten der be-
wahrten Funktionalitat.
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Wird eine befahrene Rampe mit in sich verzahnenden Verbundsteinen verlegt und
in Kompartimente unterteilt, so bleibt die Gesamtflache in sich stabil.

Betonpflastersteine - Moderne
versus Funktionalitat

Die Vorzlige von Pflaster- und Ver-
bundsteinen gegeniiber fugenlosen
Beldgen wie Asphalt liegen auf der Hand.
Der grosste Vorteil liegt darin, dass Set-
zungen problemlos ausnivelliert werden
konnen und bei Arbeiten an unterirdi-
schen Leitungen die Offnungen im Belag
nach der Fertigstellung nicht als Flick-
werk erkennbar bleiben. Dem Kunden
steht zudem eine weite Palette an ver-
schiedenen Formen, Farben und Verle-
gemustern zur Verfligung.

Dass Pflastersteine bereits nach kurzer
Zeit durch das Einwirken von Scherkraf-
ten auseinanderdriften konnen, bleibt
ein signifikanter Nachteil. Dieser lasst
sich jedoch mit etwas handwerklichem
Geschick vermeiden.

Modern, aber weniger funktional

Vor Jahrzehnten hielt der wellenférmige
Verbundstein Einzug auf Wegen und Plat-
zen. Viele dieser Flachen sind noch heu-
te in einem einwandfreien Zustand. Die
Kombination von Form, Verlegemuster
und Bauweise verlieh den Bauwerken
eine hohe Stabilitat.

Heute spielt die Formeinfachheit eine
lbergeordnete Rolle. Zwar lasst sich
mit einem orthogonalen Betonpflaster-
stein die Geometrie eines Platzes bes-
ser betonen, durch die Reduktionin eine
moderne Form hat er jedoch viel von
seiner Funktionalitat eingeblsst. Der
6 cm starke Quadratpflasterstein ohne
Verbundnocken gehdrt heute zu denam
haufigsten verwendeten Steinen, zumal
er auch sehr preiswert ist.

Nicht iiberall geeignet

Seine Popularitat verleitet dazu, den
Quadratpflasterstein unkritisch einzu-
setzen. Da er keine Verbund-, sondern
nur Distanznocken an seinen Stirnseiten
aufweist, ist er flir gewisse Flachentypen
ungeeignet. Er sollte nicht grossflachig
fur Parkplatze und Tiefgarageneinfahr-
ten gewahlt werden. Scherkréafte konnen
den Belag «verzerren».

Werden die Betonpflastersteine entlang
einer Entwasserungsrinne nicht einbe-
toniert, liegt die Rinne im oberen Teil
schnell freiund wird beschadigt. Ein Rin-
nenkorper erfillt die Kriterien seiner
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Belastungsklasse nur, wenn er von der
Sohle bis zur Zarge in einem starren
Fundament versetzt liegt.

Mit einem Quadratpflasterstein ohne Ver-
bundnocken ein exaktes Fugenbild her-
zustellen, ist sehr schwierig. Das Auge
bemerkt bereits kleine Abweichungen. Es
ist deshalb nicht empfehlenswert, diesen
Stein fir grosse Weg- und Platzflachen zu
verwenden. Auf kleineren bis mittleren
Flachen hingegen erfiillt er seine Aufgabe
optimal, sofern die Randabschlisse so-
lide gebaut sind.

Die Produzenten haben bereits vor gerau-
mer Zeit mit alternativen Produkten auf
die oben genannte Problematik reagiert.
Leider werden diese oft aus preislichen
Grinden nur zdgerlich eingesetzt.

Losungsvorschlage fiir eine optimale
grossflachige Betonsteinpfldasterung
Soll eine Flache befahrbar, widerstands-
fahig gegen eine Vielzahl von Kraften und
langfristig stabil sein, gilt es, die folgen-
den vier Punkte in der Materialauswahl
und Bauweise zu berticksichtigen:
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e Das Verbundsystem

Verbundsteine, die sich verzahnen, geben
eine hohe Stabilitat. Der Knochenstein ist
eine Variante im ahnlichen Preissegment
wie der Quadratpflasterstein ohne Ver-
bundnocken. Ein Quadratpflasterstein mit
allseitig vertikalen Verbundnocken ist der
Schwerlastpflasterstein. Er ist ab 8cm
Starke erhaltlich, jedoch um ungefahr
Fr. 15.-/m? teurer als ein Stein im glins-
tigsten Preissegment. Daflir verbindet er
Funktion und Design hervorragend.

¢ Die Kompartimentierung

Trotz einer gegenseitigen Verkrallung der
Pflastersteine ist es unabdingbar, weite
Flachen in Teilflachen zu gliedern. Vor
allem Ein- und Ausfahrten sowie Wen-
depunkte verdienen ein besonderes Au-
genmerk. Kompartimente von maximal
6 x 4m haben sich bewahrt. Als Unter-
teilung dienen beispielsweise Entwasse-
rungsrinnen und Banderungen mit Ein-
zeilern oder Stellriemen. Die zusatzlichen
Kosten bewegen sich zwischen Fr. 45.-
und Fr. 80.- pro Laufmeter, je nachdem
ob Beton oder Naturstein fir die Bande-
rung (exkl. Rinne) gew&hlt wird.

BAUTECHNIK

1 Parkplatze solltenin Teilflachen
von circa 6 x4 m unterteilt werden,
z.B. mit Rinnen und Naturstein-
banderungen.

2 Wellenformiger Verbundstein,
im Fischgratmuster verlegt, und
seine modernere Variante (rechts).

3 Flache mitfalsch verlegten Qua-
dratpflastersteinen: wellenformi-
ges statt lineares Fugenbild sowie
freigelegte Oberkante der Entwas-
serungsrinne.

¢ Die Randabschliisse

Ein blosser Betonkeil als Abschluss darf
als provisorische Losung taxiert werden.
Feste Gebaudeteile und Winkelplatten,
Stellriemen, Metallbander oder Zweizei-
ler sind jene Elemente, die eine Flache
langfristig kompakt halten.

e Der Puffer

Pflastersteine mit einer Starke von 6cm
und Magerbeton fiir die Fundamente von
Rinnen, Randabschliissen und Bande-
rungen haben auf befahrbaren Flachen
nichts zu suchen - auch wenn das gut
gehen konnte. Mit einem Pflasterstein
von 8cm Starke und Beton CEM 250 ist
man auf der sicheren Seite.

Entlang einer Entwasserungsrinne soll-
te beidseitig mindestens eine Pflaster-
reihe einbetoniertwerden. Nurwenn der
Rinnenkdrper starr eingebettet ist, halt
er den Anforderungen gemass der ange-
gebenen Belastungsklasse stand.
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